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El material dieléctrico más usado en transformadores es el aceite mineral convencional. Esta tecnología ha sufrido
pocas variaciones a lo largo de los años, a excepción de la aparición de los PCB!s en la década de los 50, que
posteriormente fueronprohibidosporsugran toxicidad.

En la actualidad, uno de los nuevos retos a los que nos enfrentamos es promover una buena gestión ambiental, y
por tanto la adecuación de los materiales dieléctricos a estas nuevas necesidades. Con este objetivo surge la
apariciónde losésteres, tantonaturalescomosintéticos.

Al ser un producto relativamente nuevo, la experiencia en su uso es menor. La normativa respecto a los ésteres
sintéticos se ve reflejada en la IEC 61099:1992, actualmente se esta desarrollando una norma IEC para englobar a
losésteresnaturales.

El uso de los ésteres como material dieléctrico en transformadores se ha ido incrementando a lo largo de los últimos
años, para dar respuesta a esta nueva necesidad ha incluido este producto dentro de sus ensayos de
laboratorio.
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Utilización de ésteres en transformadores de
distribución

Las principales ventajas de los ésteres como material
dieléctricos son:

Elevada compatibilidad con el aceite mineral y la
celulosa

Propiedades dieléctricas superiores a los aceites
minerales

El punto de saturación de agua es elevado, por lo que
mantiene altos valores de rigidez dieléctrica en presencia
de agua

Ralentiza la degradación de la celulosa al desplazar el
agua al aceite

Elevada resistencia al fuego: tiene un elevado punto de
combustión, llegando a alcanzar a las siliconas
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Dentro de los aspectos negativos de los ésteres, en
comparación con los aceites minerales son:

Mecanismos de oxidación en presencia de oxígeno más
elevados

Mayor viscosidad
Disminución de las propiedades a bajas temperaturas.
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